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5BRURA TAUTOMERIZATION AT THE ACTIVE SITE OF 
THE REPLICATIVE DNA-POLYMERASE 
O. Brovarets, D. Hovorun 

GG22  

ИЗМЕРЕНИЕ КРИВОЙ НАМАГНИЧЕВАНИЯ МАГНИТНОЙ 
ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ АНАЛОГОВОГО 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ 
А. Бурдейный, М. Петричук 

GG33  
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЦЕНТРІВ 
У КЛАСТЕРАХ KR ТА KR-AR 
В. Вакула, Ю. Доронін, М. Лібін, В. Самоваров 

GG44  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
УПРУГИХ СВОЙСТВ ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК КОНФИГУРАЦИИ “ARMCHAIR” 
Е. Проценко, В. Емельяненко 

GG55  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМООБРОБКИ НА 
СТРУКТУРУ НАДТОНКИХ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК НА 
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НЕМЕТАЛЕВИХ ПІДКЛАДКАХ 
О. Касьянова, С. Томілін, О. Яновський 

GG66  

ВПЛИВ ТЕРМОМАГНІТНОГО ВІДПАЛЮВАННЯ НА ГМО 
МУЛЬТИШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ 
В. Лобода, Ю. Шкурдода, В. Коломієць, В. Кравченко, 
Т. Хохлова 

GG77  
НАНОУТВОРЕННЯ НА ОКИСЛЕНІЙ ПОВЕРХНІ 
ШАРУВАТОГО КРИСТАЛУ In2Se3 
З. Кудринський 
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Доповіді G8 ïï G16 

GG88  
ВИЗНАЧЕННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ ТОНКИХ 
ПЛІВОК СРІБЛА 
О. Кушнір 

GG99  
ЭФФЕКТИВНАЯ МАССА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В 
Si0.05Ge0.95 ДЫРОЧНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ  
И. Беркутов, В. Андриевский, И. Мирзоев, Ю. Комник 

GG1100  
ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТА ЗЕЄБЕКА ТОНКИХ ПЛІВОК 
ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ Bi91Sb9 ВІД ТОВЩИНИ 
Д. Орлова, О. Рогачова 

GG1111  
РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ В ОДНОСТІНКОВИХ 
НАНОТРУБКАХ ОКСИДУ ЦИНКУ 
М. Охримчук, О. Бовгира 

GG1122  

ПРОЯВ ВЗАЄМОДІЇ ПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ З 
ПОРУВАТИМ КРЕМНІЄМ В ЇХ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ 
ВЛАСТИВОСТЯХ 
М. Павлик, Л. Монастирський, О. Аксіментьєва 

GG1133  

ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
ТЕМПЕРАТУРИ НА МЕХАНІЧНЕ РОЗКОЛЮВАННЯ 
ГРАФІТУ 
М. Проданов, О. Хоменко 

GG1144  
ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ РЕАКЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПУРПУРНИХ 
БАКТЕРІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ 
Ю. Барабаш, М. Заболотний, Т. Серденко 

GG1155  НАНОСТРУКТУРИ ОКСИДУ ЦИНКУ 
М. Філоненко, Л. Уваров 

GG1166  ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЛЕНІДУ ГАЛІЮ 
Н. Квашнівська 
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Доповіді F1 ïï F7 

FF11  

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL 
STUDIO .NET АЛГОРИТМУ ЕЙПРІЛА-ТРІКА ДЛЯ 
ПОШУКУ СТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМІВ В НЕЛІНІЙНИХ 
КОЛАХ З ПЕРІОДИЧНИМИ ВХІДНИМИ СИГНАЛАМИ 
І. Голосай, І. Хвищун 

FF22  

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ 
СТРАТИФІКАЦІЇ 
О. Заблоцька, П. Сьомчина, О. Денисенко 

FF33  
МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄМНОГО РОСТУ НАНОВІСКЕРІВ В 
ДИФУЗІЙНОМУ НАБЛИЖЕННІ 
В. Кіпріч, Г. Корніч 

FF44  

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛГОРИТМА 
АНГЕРА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  КООРДИНАТЫ 
ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  В  ТОЛСТОМ ПЧ 
ДЕТЕКТОРЕ 
В. Камышан, В. Педаш 

FF55  
МОДЕЛЮВАННЯ СПЕКТРІВ ФРАКТАЛЬНИХ 
КЛАСТЕРІВ У СЕРЕДОВИЩІ 
І. Колич 

FF66  

КВАЗІСИЛОВИЙ АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНИХ 
МОДЕЛЕЙ РІДИН НА ОСНОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА 
С. Лисовенко 

FF77  МУЗИЧНА СКРИНЬКА НА ПЛАТФОРМІ PSoC 
О. Савіцький, Б. Благітко 
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Доповіді F8 ïï F14 

FF88  
РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКУ ВІДМОВ 
ДУБЛЬОВАНИХ СИСТЕМ 
Т. Сахарчук, О. Лозинський, С. Щербовських 

FF99  

ІНТЕГРАЛЬНО-КОЛОКАЦІЙНА СХЕМА РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ В УМОВАХ 
НЕПОВНОТИ ВИХІДНИХ ДАНИХ 
О. Назаренко, Д. Фільченко 

FF1100  
ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДІВ 
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ OpenMP 
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А. Харів, І.Хвищун 

FF1111  
ПРО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ОБОЛОНКИ ДЛЯ 
ВИВЧЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ 
Г. Злобін, В. Скляр, О. Чмихало, В. Шевчик 

FF1122  
НАВЧАЛЬНА ОБОЛОНКА KUZYA ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВ 
ПРОГРАМУВАННЯ 
Г. Злобін, В. Скляр, О. Чмихало, В. Шевчик 

FF1133  
СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙНОГО 
МАТЕРІАЛУ ЯК ОСНОВА ЙОГО ОБРОБЛЮВАНОСТІ 
О. Волошко, С. Вислоух 

FF1144  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
КАРБІДОВОЛЬФРАМОВОГО СПЛАВУ ВН8 ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ДАТЧИКА 
І. Діордіца, А. Діордіца, М. Філіппова, І. Андреєв 
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Доповіді ɺ1 ïï ɺ6 

BB11  QUASINORMAL MODES IN EINSTEIN-SKYRME MODEL 
S. Zając 

BB22  

ПОРІВНЯННЯ КАРТ ПОВЕРХНЕВОЇ ЯСКРАВОСТІ В 
ГАММА-ДІАПАЗОНІ ВНАСЛІДОК РІЗНИХ ПРОЦЕСІВ 
ВИПРОМІНЮВАННЯ 
В. Бешлей, О. Петрук 

BB33  ПЛАВАННЯ У ВИКРИВЛЕНОМУ ПРОСТОРІ 
В. Васюта, Д. Добушовський, П. Сарканич 

BB44  
РЕЗОНАНСНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 
КУБИТОВ 
А. Кийко, С. Шевченко, А. Омельянчук 

BB55  
АСИМПТОТИКА ОБМІННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДИПОЛЬНО-
ЗВ’ЯЗАНОГО АНІОНА З БАГАТОЗАРЯДНИМ ІОНОМ 
О. Карбованець 

BB66  

ДЕТАЛЬНЕ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЕ 
ФОТОЙОНІЗАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН НІІ НАВКОЛО 
СПАЛАХІВ ЗОРЕУТВОРЕННЯ 
Р. Козел, І. Кошмак, Б. Мелех 
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BB77  
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
СИСТЕМИ БЕТА ЛІРИ 
Є. Кос, М. Скульський 

BB88  
РІВНЯННЯ БРАХІСТРОХРОНИ В ПОЛІ ЧОРНОЇ ДІРИ 
ШВАРЦШІЛЬДА 
А. Кузьмак 

BB99  

ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЬНИХ ТА СПОСТЕРЕЖУВАНИХ 
ДІАГРАМ КОЛІР-КОЛІР ДЛЯ ПЛАНЕТАРНИХ 
ТУМАННОСТЕЙ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ПИЛУ 
А. Кузьмак, Б. Мелех 

BB1100  
НЕПЕРТУРБАТИВНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯННЯ ПАУЛІ 
ДЛЯ ЕЛЕКТРОНА В КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ 
Д. Куліков 

BB1111  
НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
КОЛЕБАНИЯ В РЕШЁТКЕ ХИРОТЫ  
Д. Лаптев, М. Богдан  

BB1122  
ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕРИВЧАСТИХ 
КІНЕТИЧНИХ РЕЖИМІВ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ 
Я. Ляшенко, О. Хоменко, Л. Метлов 

BB1133  

ЧОМУ ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОРМАЛЬНОЇ 
ТА ВАЖКОЇ ВОДИ СХОЖІ НА ТАКІ У АРГОНОПОДІБНИХ 
РІДИН 
П. Махлайчук 
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AA11  
СТРУКТУРА ПЛІВОК СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ, ОТРИМАНИХ 
МЕТОДОМ КЗО 
М. Іващенко 

AA22  

ІНТЕГРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТУР І 
АНІЗОТРОПІЯ ТЕНЗОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛИСТІВ 
ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ ДЕФОРМОВАНИХ ЗГИНОМ 
С. Іовчев, П. Стоянов, О. Тадеуш 

AA33  
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБ`ЄМНОЇ АМОРФІЗАЦІЇ 
МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ 
К. Ерьоміна,  В. Кирєєв, А. Пабат 

AA44  ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ RbКSO4 



�í�í �ê�ê�ø�ø�ð�ð�ò�ò�è�è�����±�±�������� ���� ���� ����  
Р Бовгира, В. Стадник 

AA55  

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВІДНОСТІ 
ОСВІТЛЕНОГО НЕІДЕАЛЬНОГО ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ CdS-
Cu2S 
Є. Бритавський, В. Борщак, А. Балабан, В. Сминтина  

AA66  
ОСОБЕННОСТИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ИОНОВ Eu2+ 
В КРИСТАЛЛАХ NaI 
А. Гектин, Н. Ширан, Я. Бояринцева, С. Васюков 

AA77  
КІНЕТИКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ ГЕРМАНІЮ З РІДКОГО ТА 
АМОРФНОГО СТАНІВ 
Г. Борисова, О. Кравець, О. Войтович 

AA88  
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРІВ ЕЛЕКТРОЛЮМІНІСЦЕНЦІЇ 
ТОНКИХ ПЛІВОК ZnS:Cu,Mn,Cl-CuxS 
Ю. Гаража, А. Добрун  

11662200  Перерва на каву 
11663300����
11880000  

Доповіді A9 ïï A16 

AA99  

ШВИДКІСТЬ ДИФУЗІЇ ВОЛЬФРАМУ СТАЦІОНАРНИМИ 
ТА РУХОМИМИ МЕЖАМИ ЗЕРЕН В СПЛАВАХ КОБАЛЬТ-
ВОЛЬФРАМ 
Т. Гаценко, М. Савчук, О. Шматко 

AA1100  

ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
ГЕТЕРОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ НА 
УЛЬТРАЗВУКОВИХ ЧАСТОТАХ 
І. Горин 

AA1111  
ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ НА ПАРАМЕТРИ 
ТРАНЗИСТОРНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ НА БАЗІ Si 
А. Грипа 

AA1122  

ФОРМУВАННЯ ВПОРЯДКОВАНИХ МАСИВІВ 
МАГНІТНИХ НАНОЧАСТИНОК Fe3O4, FeO, FeNi ТА FeCr 
ЯК ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СПІН-ВЕНТИЛІВ 
М. Демиденко, С. Проценко, Р. Шафаріч 

AA1133  
ОСОБЛИВОСТІ ЯВИЩ ПЕРЕНОСУ У ЛЕГОВОНОМУ 
ІНДІЄМ ТЕЛУРИДІ СВИНЦЮ 
Р. Дзумедзей 

AA1144  

THERMODYNAMICAL CHARACTERISTICS OF CS2HGBR4 
AND Cs2CdBr4 CRYSTALS UNDER INFLUENCE OF 
HYDROSTATIC PRESSURES 
O. Kushnir, V. Dzyubanski, R. Shopa, A. Kityk  

AA1155  

ПРО МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ 
ПЕРЕХОДІВ У ФЕРОЇКАХ ЗА МЕТОДОМ ОПТИЧНОГО 
ДВОЗАЛОМЛЕННЯ  
О. Кушнір, В. Дзюбанський, Р. Шопа  
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AA1166  
ЧАСТОТНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ІМПЕДАНСУ  
ІНТЕРКАЛАТІВ GaSe<Ix>  
В. Дуплавий, В. Шевчик 
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Доповіді D1 ïï D7 

DD11  

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТІВ 
ПОЛІМЕР-ВАРИСТОРНА КЕРАМІКА 
К. Антонова, О. Ляшков, І. Гомілко 

DD22  

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОДНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ІЗ ПІРОЛІЗНОГО ВУГЛЕЦЮ 
В. Боднарашек 

DD33  
ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ ТА ГУСТИНА 
РОЗПЛАВІВ CuxSn1-x (x=0.03, 0.06, 0.10, 0.12, 0.20) 
І. Борух 

DD44  
ВПЛИВ РОБОТИ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС НА РАДІО-
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
О. Браташ 

DD55  
КВАНТОВИЙ ПЕРЕНОС ЗАРЯДУ В  
ТОНКИХ ПЛІВКАХ МЕТАЛІВ 
М. Бучковська, Р. Бігун  

DD66  
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕРМООКИСЛЮВАЛЬНОЇ 
ДЕСТРУКЦІЇ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ 
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
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Т. Галело, В. Крівцов 

DD77  
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ВИДАЛЕННЯ ЦИНКУ З 
ТВЕРДОСПЛАВНОГО ЛОМУ, ПОКРИТОГО ПРИПОЄМ 
І. Гнатенко, В. Бондаренко 

11112200  Перерва на каву 
11113300����
11330000  

Доповіді D8 ïï D16 

DD88  

ИССЛЕДОВАНИЕ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ ЖИДКИХ 
СОСТАВОВ 
Т. Горбачева, А. Бедрик, Л. Андрющенко, О. Тарасенко 

DD99  

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ГНУЧКОЛАНЦЮГОВИХ АМОРФНИХ ПОЛІМЕРІВ 
МОДИФІКОВАНИХ ПОСТІНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ 
В. Гудь  

DD1100  ПРАВИЛО УРБАХА В КРИСТАЛІЧНОМУ Tl2S 
Г. Данилюк, В. Белюх 

DD1111  

СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН СПЛАВУ СИСТЕМИ  
Al-Cu-Co В ОБЛАСТІ ІСНУВАННЯ  
КВАЗІКРИСТАЛІЧНОЇ ФАЗИ  
І. Дем’яненко, І. Танцюра, О. Смоляков 

DD1122  
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КВАЗІКРИСТАЛІЧНОЇ ФАЗИ З 
ДЕКАГОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ 
М. Дорошенко, В. Гіржон 

DD1133  

ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В  ЛЕГОВАНІЙ 
МІДДЮ ЗАЕВТЕКТОЇДНІЙ СТАЛІ ПРИ ЛАЗЕРНІЙ 
ОБРОБЦІ 
Н. Дроздова,  А. Мартенс,  Т. Дмитренко 

DD1144  

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ХЕМОГРАФІЇ ДЛЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЩІЛИННОЇ КОРОЗІЇ 
ТВЕРДИХ ТІЛ 
О. Єлізаров, В. Журав 

DD1155  

РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ 
АЛЮМІНІЮ, НАСИЧЕНИХ НІКЕЛЕМ МЕТОДОМ 
ЛАЗЕРНОГО ЛЕГУВАННЯ 
Н. Козіна, Д. Мухіна 

DD1166  

МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АЛЮМІНІЮ, 
ЛЕГОВАНОГО НІКЕЛЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ 
Н. Козіна, К. Шулєшова, Я. Вишневська 
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11000000����
11112200  

Доповіді ʉ1 ïï ʉ7 

CC11  
ДИСПЕРСІЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ ТОНКИХ 
ПЛІВОК Y2O3 ОТРИМАНИХ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ 
В. Бігдай, О. Гасин, Г. Савчин  

CC22  

ЧАСОВІ ЗМІНИ СОЛІТОННОЇ СИСТЕМИ В ПОЛІ ХВИЛЬ 
ГУСТИНИ ДЕФЕКТІВ В КРИСТАЛІ [N(CH3)4]2CUCL4 І 
[N(CH3)4]2Zn0,98Ni0,02Cl4 
О. Блажко, С. Свелеба, І. Карпа, І. Куньо, І. Катеринчук, 
О. Семотюк, О. Фіцич 

CC33  
ОПТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ 
ВИПАРОВУВАННЯ КРАПЕЛЬ РІДИН 
Г. Вербінська, А. Британ, В. Карбовський, Т. Клещонок 

CC44  
НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ЛАЗЕР ЯК ДЖЕРЕЛО СВІТЛА У 
ВИСОКОТОЧНОМУ ПОЛЯРИМЕТРІ  
В. Васьків, А. Кучанський 

CC55  
ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ  
СЦИНТИЛЯТОРІВ CdI2 ТА CdI2:Pb 
Л. Гасин, І. Матвіїшин, С. Новосад 

CC66  

УФЕС-СПЕКТРИ ПОВЕРХОНЬ СКОЛЮВАННЯ (100) 
ШАРУВАТОГО НАПІВПРОВІДНИКОВОГО КРИСТАЛУ 
In4Se3 ПІД ДІЄЮ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА 
ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ФАКТОРА 
О. Дверій 

CC77  ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ КРИСТАЛІВ Tl4HgI6  І Tl4CdI6 
В. Дзіковський, В. Франів, А. Франів 

11112200  Перерва на каву 
11113300����
11330000  

Доповіді ʉ8 ïï ʉ16 

CC88  
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ТОНКИХ ОКСИДНИХ ПЛІВОК ПРИ 
ЕЛЕКТРОННОМУ ОПРОМІНЕННІ 
Є. Довга, О. Штибель, Н. Рогів, Н. Дутка  

CC99  
ОПТИЧНІ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ 
НАНОКРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЯ 
Г. Кісс, В. Сминтина, С. Зубрицький 

CC1100  

ФАЗОВА D, T ДІАГРАМА СТАНУ КРИСТАЛУ 
[N(CH3)4]2Zn1-хCuxСl4 (ДЕ Х = 0,42) 
І. Карпа, С. Свелеба, І. Куньо, І. Катеринчук, О. Семотюк, 
О. Фіцич 

CC1111  ОПТИКО-СПЕКТРАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИСТАЛІВ 
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СОЛЕЙ ТУТТОНА K2Fe(SO4)2·6H2O 
С. Рихлюк, Д. Клімчук 

CC1122  
ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ  
KCl-YCl3-Сe 
О. Крегель, О. Антоняк  

CC1133  
LUMINESCENCE COMPOUNDS OF Bi2WxOy (x= 1, 2, 3, 
y=6, 9, 12 ) 
V. Lukashuk 

CC1144  
ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІКРИСТАЛІВ 
Gd3Ga5O12 З ДОМІШКОЮ ПРАЗЕОДИМУ 
Р. Мазепа, А. Лучечко, О. Цвєткова 

CC1155  

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ГАСІННЯ 
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАНОПОРОШКОВОГО ZnO АТОМАМИ 
КИСНЮ 
Д. Попович, В. Онісімчук 

CC1166  
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР ВОЗБУЖДЕНИЯ 
КРИСТАЛЛА RbDy(MoO4)2 
Н. Бондарь, С. Попережай, В. Кутько 
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Доповіді ɸ17 ïï A23 

AA1177  
МАГНИТОУПРУГИЕ ЭФФЕКТЫ В ФЕРРОБОРАТАХ 
ТЕРБИЯ И ПРАЗЕОДИМА 
К. Жеков, Г. Звягина, А. Звягин, И. Билыч, И. Гудим 

AA1188  
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ 
СПЛАВІВ, СХИЛЬНИХ ДО ОБ'ЄМНОЇ АМОРФІЗАЦІЇ 
О. Лисенко, І. Загорулько, О. Кравець 

AA1199  
ОТРИМАННЯ МЕТАЛОМІСТКИХ ПОЛІМЕРНИХ 
НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ Cu ТА Ni  
В. Зленко, С. Проценко  

AA2200  

ТЕКСТУРОУТВОРЕННЯ ТА АНІЗОТРОПІЯ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДОГО ТІЛА ПІД ВПЛИВОМ 
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 
О. Кадушко 

AA2211  
КІНЕТИКА КОНКУРЕНТНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЦЕРІЮ В 
УМОВАХ ЗАГАРТУВАННЯ З РІДКОГО СТАНУ 
О. Кравець, Г. Борисова, О. Кудрявцева 

AA2222  ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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ОДНОВІСНО-ДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ 
М. Кушлик, Р. Дідик, І. Чегінь 

AA2233  
КРИСТАЛОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ 
ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 
Н. Кушніренко, О. Гохман 

11112200  Перерва на каву 
11113300����
11330000  

Доповіді A24 ïï A32 

AA2244  

ФІЗИЧНА ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛІ РАДІАЦІЙНО-
СТИМУЛЬОВАНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ДЕФЕКТНОЇ 
СТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ 
Р. Лис 

AA2255  
ОСЦИЛЯЦІЇ ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ В КРИСТАЛАХ 
Bi12SiO20:Al 
Т. Панченко, К. Стрілець, А. Литовченко 

AA2266  

ДЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ 
КРЕМНІЮ В ПРОЦЕСІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ОКИСЛЕННЯ 
В. Сминтина, О. Кулініч, І. Яцунський, І. Марчук 

AA2277  

ВПЛИВ МЕТОДУ НАНЕСННЯ ПЛАСТИЧНИХ 
МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ НА МІЦНІСТЬ ОДИНИЧНИХ 
ЧАСТИНОК ПОРОШКІВ КРУПНОЗЕРНИСТОГО КАРБІДУ 
ВОЛЬФРАМУ WC 
О. Матвійчук, О. Машкова, В. Бондаренко 

AA2288  
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ 
АМОРФІЗОВАНИХ СПЛАВІВ  Zr – Cu 
С. Губарєв, О. Мельник, В. Сухомлин, Г. Шевченко 

AA2299  

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ КОНДЕНСАТІВ Ni ЗА 
УМОВИ СТАЦІОНАРНОЇ КВАЗІРІВНОВАЖНОЇ 
КОНДЕНСАЦІЇ 
О. Мокренко 

AA3300  

THE SINGLE CRYSTALS STRUCTURE EFFECT ON 
MAGNETIC VORTEX DYNAMICS IN HIGH-Tc 
SUPERCONDUCTORS 
V. Monarkha, Yu. Savina, A. Shablo, V. Timofeev 

AA3311  
ІННОВАЦІЙНІ НАНОТЕХНОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 
Д. Мухіна,  В. Кирєєв, А.Пабат 

AA3322  
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ГРАНИТА 
А. Николенко, А. Гохман, В. Жуковський 

����
����
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11000000����
11112200  

Доповіді ɺ14 ïï ɺ19 

BB1144  

КІНЕТИЧНІ РІВНЯННЯ ХВИЛЬОВОГО ТОРІЙ-
УРАНОВОГО РЕАКТОРУ ТА ЙОГО МАТЕМАТИЧНЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ 
В. Русов, В. Тарасов, В. Бондарь, П. Молчиніколов 

BB1155  
РІВНЯННЯ РУХУ В НЕЛАГРАНЖЕВИХ  
ТЕОРІЯХ ГРАВІТАЦІЇ 
П. Наказной 

BB1166  
ЕФЕКТ СИНХРОНІЗАЦІЇ КОЛИВАНЬ У СИСТЕМІ 
НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ ІЗ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ 
І. Сайко, І. Князь 

BB1177  

ФОТОІОНІЗАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНЕТАРНИХ 
ТУМАННОСТЕЙ ВЕЛИКОЇ МАГЕЛЛАНОВОЇ ХМАРИ ІЗ 
ВРАХУВАННЯМ ПИЛУ 
М. Сокіл, Б. Мелех 

BB1188  

ГІСТЕРЕЗИС СВІТЛОІНДУКОВАНОГО ПЕРЕХОДУ 
ФРЕДЕРІКСА В НЕМАТИЧНІЙ КОМІРЦІ В ОБМЕЖЕНИХ 
СВІТЛОВИХ ПОЛЯХ 
М. Ледней, О. Тарнавський 

BB1199  

ДВОФЕРМІОННІ ДИНАМІЧНІ СТРУКТУРНІ ФАКТОРИ 
СПІН-1/2 ХХ ЛАНЦЮЖКА ІЗ ТРИВУЗЛОВИМИ 
ВЗАЄМОДІЯМИ 
М. Топілко 

11112200  Перерва на каву 
11113300����
11330000  

Доповіді B20 ïï B25 

BB2200  

РІВНЯННЯ МАТІСОНА-ПАПАПЕТРУ ДЛЯ ДОВІЛЬНИХ 
РУХІВ У МЕТРИЦІ КЕРРА В ЛІНІЙНОМУ ЗА СПІНОМ 
НАБЛИЖЕННІ 
М. Феник 

BB2211  

ħ-РОЗВИНЕННЯ ДЛЯ ЗВ'ЯЗАНИХ СТАНІВ РІВНЯННЯ 
ШРЕДИНГЕРА З ЕФЕКТИВНОЮ МАСОЮ ЗАЛЕЖНОЮ 
ВІД КООРДИНАТ 
В. Шаповал, Д. Куліков 

BB2222  
УЗАГАЛЬНЕНА ФРАКТАЛЬНА ВИМІРНІСТЬ 
САМОПОДІБНИХ СТРУКТУР 
В. Борисюк 

BB2233  ОСНОВНІ СТАНИ АНТИФЕРОМАГНЕТИКА 
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ГАЙЗЕНБЕРГА НА ФРУСТРОВАНИХ ОДНОВИМІРНИХ 
ЛАНЦЮЖКАХ З ТРИКУТНИМИ ПАСТКАМИ 
М. Максименкo 

BB2244  
СТРУКТУРНІ ФУНКЦІЇ ТРИНУКЛОННИХ ЯДЕР І ЇХ 
АСИМПТОТИКИ 
Д. П’ятницький, І. Сименог 

BB2255  
ДИНАМІЧНЕ ПОРУШЕННЯ КІРАЛЬНОЇ СИМЕТРІЇ В 
РЕДУКОВАНІЙ КЕД4 ІЗ ЗАМОРОЖЕНИМИ ФЕРМІОНАМИ 
М. Певзнер, Д. Холод 
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11000000����
11112200  

Доповіді ɽ1 ïï ɽ4 

EE11  ЕКСПРЕС-АНАЛІЗАТОР КИСЛОТНОСТІ МОЛОКА 
Е. Б. Алієв 

EE22  
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ Н2O В ВОДОЙМАХ 
І. Буряк, І. Гомілко, Т. Булана 

EE33  

ТЕРМОСТАТ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ 
КРИСТАЛІВ МЕТОДОМ ПОВІЛЬНОГО ВИПАРОВУВАННЯ 
З РОЗЧИНУ 
С. Рихлюк, В. Васіновіч, А. Ларченко 

EE44  
ВИМІРЮВАЧ РІВНЯ РІДИНИ 
НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ CY8C21434 
О. Гусак, Б. Благітко 

11112200  Перерва на каву 
11113300����
11330000  

Доповіді ɽ5 ïï ɽ9 

EE55  

ОТРИМАННЯ ВОДНЮ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ РОЗРЯДІ ТИПУ 
“ТОРНАДО” В СУМІШІ ПОВІТРЯ З ПАРАМИ ЕТАНОЛУ 
ТА ВОДИ 
Д. Левко, А. Щедрін, В. Черняк, О. Недибалюк 

EE66  
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛОДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУР 
В ПРИСТРОЯХ ЕЛЕКТРОНІКИ НВЧ 
М. Петровський, О. Рибалко, Ю. Шульга, Ю. Рибалко 

EE77  

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 
ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУРАХ 
Ю. Тонкошкур 
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EE88  

ТРИВИМІРНА САМОУЗГОДЖЕНА СХЕМА  
РОЗРАХУНКУ ДИНАМІКИ ПУЧКА ЗАРЯЖЕНИХ 
ЧАСТИНОК У ЦИЛІНДРИЧНІЙ КАМЕРІ ДРЕЙФУ В 
ПЕРШОМУ ПОСТ-НЬЮТОНІВСЬКОМУ НАБЛИЖЕННІ 
Т. Яценко, К. Ільєнко 

EE99  
БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМИ 
МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ 
І. Мусійчук, В. Рабик 
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Доповіді D17 ïï D24 

DD1177  ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК НІКЕЛЮ 
Н. Колтун, Н. Поголь, Р. Бігун 

DD1188  
МАГНІТОІНДУКОВАНІ ЗМІНИ ДЕФЕКТНОЇ СТРУКТУРИ 
В ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ Si 
В. Тіньков, Л. Стебленко, О. Коплак 

DD1199  CdTe THIN FILMS GROWTH BY HOT WALL EPITAXY 
S. Lukashuk 

DD2200  
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ НА ОСНОВІ 
ЩІЛЬНИХ МОДИФИКАЦІЙ НИТРИДУ БОРА 
В. Антонюк, Ю. Мережаний 

DD2211  ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ СТЕКОЛ СИСТЕМИ Ag2GeS3-AgI 
О. Миколайчук, М. Мороз, В. Мороз, Д. Вадець, В. Дубчак 

DD2222  СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН ХРОМОВИХ ПОКРИТТІВ 
З. Проценко, Р. Мурадова 

DD2233  

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗОНИ ЛАЗЕРНОГО 
ОПЛАВЛЕННЯ ЦИРКОНІЄВИХ СПЛАВІВ З 
ПІДВИЩЕНОЮ СХИЛЬНІСТЮ ДО НЕКРИСТАЛІЧНОГО 
ТВЕРДІННЯ 
О. Лисенко, О. Недолуга, С. Губарєв 

DD2244  
КІНЕТИКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВУ Mg65Cu25Y10 
ПІСЛЯ ЛАЗЕРНОГО ОПЛАВЛЕННЯ 
О. Лисенко, Н. Савінська, О. Недолуга 
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11662200  Перерва на каву 
11663300����
11883300  

Доповіді D25 ïï D34 

DD2255  

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРИ ТВЕРДОГО СПЛАВУ 
ВК 50 
В. Бондаренко, І. Гнатенко, Л. Обушна 

DD2266  

КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ НАНОАЛМАЗУ ВИЛУЧЕНОГО 
РІЗНИМИ МЕТОДАМИ З ПРОДУКТУ ДЕТОНАЦІЙНОГО 
СИНТЕЗУ 
А. Панова, Г. Богатирьова, Г. Цапюк 

DD2277  
КВАЗІХІМІЧНИЙ ОПИС ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ У 
КРИСТАЛАХ CdTe:I 
І. Горічок, У. Писклинець 

DD2288  

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗМІНИ ПРОВІДНОСТІ В ПРОЦЕСІ 
ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ ВОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 
В. Пташник, Б. Курій 

DD2299  

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ СИНТЕЗУ ПРЕКУРСОРІВ 
Ba2Ca2Cu3O7+δ ЛЕГОВАНИХ СВИНЦЕМ ТА ЗАЛІЗОМ 
ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДУ 
Я. Бойко, Р. Грицьків, М. Матвіїв, Б. Садовий 

DD3300  

ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 
НА ЗВУКОВИХ ЧАСТОТАХ 
А. Свінціцький 

DD3311  
ПОГЛИНАЧІ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
ДЛЯ ВАКУУМНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ 
Т. Сербенюк, І. Фесенко, В. Часник, В. Свердун, Т. Пріхна 

DD3322  
ДОСЛІДЖЕННЯ НАСИЧЕНОЇ ВОДНЕМ 
ПОВЕРХНІ Si(100)- (1×1)  
А. Ткаченко, О. Ананьїна, Г. Мікаєлян  

DD3333  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ 
МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРІВ МЕТОДОМ 
ВИМУШЕНИХ РЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАНЬ 
І. Ткачук 

DD3344  

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛА СИСТЕМИ Ag2O-B2O3 МЕТОДОМ 
СКАНУЮЧОЇ ТУНЕЛЬНОЇ МІКОСКОПІЇ З 
НАПІВПРОВІДНИКОВИМ АЛМАЗНИМ ВІСТРЯМ 
М. Цисар 
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Доповіді ʉ17 ïï ʉ24 

CC1177  

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОПОРОШКІВ ГАДОЛІНІЙ - 
ГАЛІЄВОГО ГРАНАТУ 
Б. Романюк, Я. Андрухів, О. Цвєткова, Л. Костик 
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